TECHNICKA DATA HRP2200

Nazev vyrobku: Hydrofobni sorpéni rohoZ lehka - sorbent zékladni perforovany
Firemni oznaceni: HRP2200

Dodavatel: REO AMOS, spol. sr.o.
Provozni 5560/1b , 722 00 Ostrava -Tiebovice
tel.: 596 966 455 fax.: 596 966 460

E-mail: reoamos@reoamos.cz

WWW.REOAMOS.CZ

Technicky popis:  vysoce sorp¢ni hydrofobni netkana textilie vyrobena z PP mikrovlaken
S pti¢nou perforaci.
Doporucené uziti: - sorpcni material pro prevenci a likvidaci ropnych havarii
- sorpce latek hydrofobni povahy z vodni hladiny nebo z pevnych
povrchi
- mechanické stirani necistot z povrchu stroju, pfedméti a podlah
- pro trvalou sorpci tkapt ropnych latek
Material neni urcen pro dlouhodobé pouziti v exteriéru.

SloZeni: polypropylen 100 %
Parametry: Plogna hmotnost (g/m?) 180
Rozmér (cm) 40 x 50cm
Hmotnost baleni (kg) 7,2
Sorpéni kapacita baleni*(1) 126 +3%
Bod vzplanuti (°C) 350 - 360°C
Barva bila
Baleni (ks) 200
perforace pii¢na
Piipustné odchylky
Ukazatel Jednotky Piipustna odchylka
Plo$na hmotnost g/m? +10%
Rozmér mm +10%

Chem. odolnost:  oleje, ropné latky, voda, fedéné vodné roztoky
anorganickych soli, roztoky alkalii a kyselin (do 10 %).

Toxicita: vyrobek je netoxicky. Absorbenty neméni toxicitu ani agresivitu
absorbovanych latek.

Recyklace: vymackanim nebo odstfedénim.

Zaruka: 24 mésicu od data prodeje pro nepouzity vyrobek skladovany v suchém
prostiedi bez kontaktu se silnymi oxida¢nimi ¢inidly a slune¢nim
zafenim.

Likvidace: spalenim s pfihlédnutim ke slozeni naabsorbované latky, ktera je urcujici

pro spalovaci proces. Sorpcni prostiedky nesnizuji bod hotfeni a neméni
chemickou podstatu naabsorbovanych latek.

Provedena spalovaci zkouska VSCHT Praha, material lze spalit

Vv libovolné spalovné.


mailto:reoamos@reoamos.cz
http://www.reoamos.cz/

* Sorpcni kapacita je stanovena pro stiredni olej pri teploté 23° C a rel. vlhkosti vzduchu 35%



Navod k pouziti

HRP2200 - Hydrofobni sorpéni rohoZ lehka - sorbent zakladni perforovany

Hydrofobni sorp¢ni rohozZe pohlcuji ropné latky, nesaji vodu ani pii dlouhodobém pouziti.

Postup pri likvidaci uniku ropnych latek:

1. PoloZte material na ropnou skvrnu a nechte piisobit.
Kapalina se rychle nasava do tkaniny az do tiplného nasyceni sorp¢ni kapacity (souvislé
tmavé zbarveni textilie).

2. Regenerujte nasycené rohoze.
Nasycené rohoze stahnéte z hladiny, slozte a vymackejte ve zdimacce absorbenti REO202.
Regenerované rohoze opakované pouZzijte podle bodu 1.
Regenerace vymackanim umozni: - minimalizovat mnozstvi pouzitych sorbentt
- odd¢lit zachycenou kapalinu.

3. Vyméiite v pripadé€ aplného nasaknuti, pripadé poSkozeni materialu vymackavanim.
Stahnéte pouzité rohoze a ulozte do pripraveného obalu na nebezpec¢né latky.

Likvidaci pouZitého materialu proved’te v souladu s platnymi smérnicemi a podle typu
nasorbované latky !

Vzhledem K riznym podminkam jednotlivych pfipadt pouZiti, nepiebira dodavatel Zadné zaruky,
povinnosti a odpoveédnost ve spojeni s nespravnym pouzivanim zde uvedenych informaci.

Dne 21. 3. 2014 schvalil: Ing. Ondiej Stoni§
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